
Episode 15: Gießtechnologische Eigenschaften (Teil 2)

Bestimmung des Formfüllungsvermögen von metallischen Schmelzen mittels Kugelprobe, sowie Lunkerbildung und
Warmrissneigung

Sprecher: Tim Jäsche
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